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白色乳霜

5.97

 17160cP (S64, 20rpm, 30sec)

Procedure:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Brookfield DV-I + Viscometer
Viscosity (25°C):

Dimethicone (and) Dimethiconol

pH Value (25°C):

使用分散葉片，將A相攪拌均勻至無顆粒。

預先混合C相。

將B相加入A相。

將A+B相及C相分別加熱至80℃，將C相倒入A+B相進行乳化，乳化時間約10分鐘。
將D相加入A+B+C相，持續攪拌。

待溫度降至約50℃，依序加入E相，攪拌均勻。

Cyber Scan pH510

BELSIL EG 7

Fragrance

Octyldodecyl Myristate

Titanium Dioxide (And) Isopropyl Titanium

Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl

Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone

1,3-Butylene Glycol

NaOH (10%)

Carbopol 934 polymer (2%)

FMC XG-80

RBTD-TTB2

Jeecide CAP-2

BELSIL® EG 19 E

FINESTONE AF 60668B

BELSIL GB 1020

Dimethicone (and) Dimethicone/Vinyl

Dimethicone Crosspolymer

Sodium Hydroxide

Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

Crosspolymer (and) Dimethicone (and) Laureth-23

(and) Laureth 4

Xanthan Gum

Caprylyl Glycol (and) Phenoxyethanol (and)

Hexylene Glycol

1,3-Butylene Glycol

Carbomer

Appearance:

Lipocire A SG

Emulium Delta

Water

Dimethicone

亮顏美肌素顏霜 (300728I-1)

Triglycerides C10-18

Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75

Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20
Water

Ingredient

BELSIL DM 10

INCI Name

Caprylic/Capric Triglyceride Labrafac CC

MOD MB

本處方僅供產品研發參考用，對產品商品化不負保證責任


